
Mapa com localização das amostras AMD

 



Sumário dos resultados das amostras AMD de xisto (SCH) e amostras selecionadas para teste de 
lixiviação 

 

Grandao SCH FRESH 18GRADD002 AMD056 0.01 32
Reservatorio SCH FRESH 18RESDD002 AMD066 0.01 32
Reservatorio SCH FRESH 18RESDD008 AMD069 0.09 25
Pinheiro SCH TRANS 18PNRDD001 AMD077 0.01 25
Pinheiro SCH FRESH 18PNRDD002 AMD079 0.05 24
Reservatorio SCH FRESH 18RESDD007 AMD067 0.25 23 X
Reservatorio SCH FRESH 18RESDD003 AMD070 0.15 23
Grandao SCH TRANS 18GRADD028 AMD051 0.01 22
Pinheiro SCH TRANS 18PNRDD002 AMD033 0.02 21
Grandao SCH TRANS 19GRADD034 AMD048 0.01 20
Grandao SCH FRESH 18GRADD026 AMD055 0.07 20
Pinheiro SCH FRESH 18PNRDD001 AMD078 0.06 20
Pinheiro SCH FRESH 18PNRDD001 AMD032 0.01 19
Grandao SCH FRESH 18GRADD024 AMD053 0.30 19 X
Grandao SCH FRESH 17GRARC040 AMD021 0.17 18
NOA SCH TRANS 18NOADD002 AMD029 0.01 18 X
Grandao SCH FRESH 18GRARC089 AMD054 0.05 18
Reservatorio SCH FRESH 18RESDD005 AMD068 0.12 18
Grandao SCH FRESH 18GRADD012 AMD022 0.15 17 X
Grandao SCH TRANS 18GRADD024 AMD050 0.05 17
NOA SCH TRANS 18NOADD001 AMD030 0.06 16
NOA SCH FRESH 18NOADD002 AMD074 0.27 16 X
Grandao SCH TRANS 18GRADD009 AMD049 0.16 15
Grandao SCH FRESH 18GRADD011 AMD052 0.06 15
Grandao SCH TRANS 18GRADD031 AMD024 0.05 14
Reservatorio SCH TRANS 18RESDD003 AMD064 0.01 14
Reservatorio SCH FRESH 18RESDD005 AMD026 0.04 13
Reservatorio SCH TRANS 18RESDD005 AMD065 0.01 13
NOA SCH FRESH 18NOADD001 AMD075 0.12 13
Reservatorio SCH TRANS 18RESDD008 AMD027 0.01 12
Grandao SCH FRESH 18GRADD007 AMD023 0.03 10 X

SAMPLE
Sulfur (%) Sum GAI Selected



Sumário dos resultados das amostras AMD de pegmatito não mineralizado (FGP_BULK) e amostras 
selecionadas para teste de lixiviação 

 
 

 

   

Grandao FGP_BULK FRESH 18GRADD003 AMD081 0.01 29
Grandao FGP_BULK FRESH 18GRADD002 AMD080 0.01 24 X
Grandao FGP_BULK FRESH 18GRADD013 AMD082 0.01 22
Reservatorio FGP_BULK TRANS 18RESDD004 AMD084 0.01 21
Reservatorio FGP_BULK TRANS 18RESDD005 AMD083 0.08 19

SAMPLE
Sulfur (%) Sum GAI Selected



Sumário dos resultados das amostras AMD de pegmatito (FGP) e amostras selecionadas para teste de 
lixiviação 

 

Reservatorio FGP FRESH 18RESDD008 AMD028 0.02 38 X
Grandao FGP FRESH 18GRADD010 AMD047 0.01 35 X
Grandao FGP TRANS 18GRADD010 AMD085 0.01 34
Grandao FGP FRESH 18GRARC081 AMD025 0.05 32
Grandao FGP TRANS 18GRADD026 AMD040 0.01 32
Grandao FGP FRESH 18GRADD030 AMD046 0.01 32
Reservatorio FGP FRESH 18RESDD007 AMD062 0.03 32
Pinheiro FGP TRANS 18PNRDD002 AMD076 0.01 32
Grandao FGP TRANS 18GRADD003 AMD086 0.02 31
Pinheiro FGP TRANS 18PNRDD002 AMD034 0.01 30 X
Reservatorio FGP FRESH 18RESDD008 AMD063 0.03 30
NOA FGP FRESH 18NOADD001 AMD073 0.02 30
Grandao FGP FRESH 18GRADD024 AMD042 0.01 29
Reservatorio FGP FRESH 18RESDD002 AMD061 0.01 28
NOA FGP FRESH 18NOADD002 AMD071 0.01 28
NOA FGP FRESH 18NOADD001 AMD072 0.02 28
Grandao FGP FRESH 18GRADD016 AMD041 0.01 27
Reservatorio FGP TRANS 18RESDD006 AMD057 0.01 27
Grandao FGP FRESH 18GRADD026 AMD045 0.01 26
Reservatorio FGP FRESH 18RESDD005 AMD060 0.03 26 X
Grandao FGP FRESH 18GRARC100 AMD043 0.01 25
Reservatorio FGP FRESH 18RESDD003 AMD059 0.01 25
NOA FGP FRESH 18NOADD001 AMD031 0.01 23
Reservatorio FGP TRANS 18RESDD004 AMD058 0.01 22
Grandao FGP FRESH 18GRARC089 AMD044 0.01 21

SAMPLE
Sulfur (%) Sum GAI Selected



Secções transversais com a localização das amostras AMD no 
Grandão 







 

   



Secções transversais com a localização das amostras AMD no 
Pinheiro 

 

   



Secções transversais com a localização das amostras AMD no 
Reservatório 

 

 



 

 

   



Secções transversais com a localização das amostras AMD no NOA 
 

 


